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HASIL ANALISIS VISKOSITAS 

 

No Kode Sampel 
Suhu 

o
C 

rpm Spindel % 
Hasil 

(mpa.S) 

1 SJ F0 

19,5 12 3 

89,7 1,075 

2 SJ F1 
89,7 1,276 

3 SJ F2 
89,7 1,391 

 

4 SJ F3 
89,7 1,580 

 

 

 

 

 


